BACHL LiquiStopp LS
ANWENDUNG IM UMKEHRDACH n I“I

—_— Gemeinsam Werte schaffen.




BACHL LiquiStopp LS . .
3. Schritt: Dachaufbau zweilagig )

Hochdiffusionsoffene, wasserableitende Trennlage speziell fir die Anwendung im Umkehrdach. Bei Kombination mit Styrodur® C
(Zulassung Z-23.04-222) entfallt laut bauaufsichtlicher Zulassung der A -Zuschlag bei bekiesten Umkehrdachern.

Eigenschaften BACHL LiquiStopp LS

Material Polypropylene-Vlies mit innenliegendem microporésem Film
Faras grau, natur 1. Kiesschittung/ggf. Begriinung
Anwendung gem. Zulassungen Z7-23.4-222 und Z-23.31-2079 2. BACHL LiquiStopp LS Trennlage
Rollenbreite 3.000 mm 3. Styrodur ® 3035 CS
4. Dachabdichtung
Rollenlange 50.000 mm 5. ggf. Voranstrich
Technische Daten 6. Stahlbetondecke
CE-gepriift nach DIN EN 13859-1 ja
Verbunddicke ca. 0,68 mm
Brandverhalten DIN EN 13501-1 RtF-E

Wasserdampfdurchlassigkeit:
sd-Wert EN ISO 12572

Freibewitterungszeit
Temperatureinsatzbereich

Widerstand gegen Wasserdurchgang nach
DIN EN 1928-A

0,02 m-0,01/+0,025

3 Monate
-40°C bis +80°C
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1. Schnitt: Dachablauf
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. Kiesfangkasten

. Kiesschiittung 16 - 32 mm

. BACHL LiquiStopp LS Trennlage
. Styrodur ®

. Polymerbitumenabdichtung

. ggf. Voranstrich

. Betondecke ggf. im Gefélle

. Flachdacheinlauf
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2. Schnitt: Dachaufbau einlagig

. Kiesschuttung/ggf. Begriinung
. BACHL LiquiStopp LS Trennlage
. Styrodur ®

. Dachabdichtung

. ggf. Voranstrich

. Stahlbetondecke
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Verarbeitungshinweis

Ausfithrung Umkehrdach UKD mit Styrodur® CS unter Kies-
schicht mit diffusionsoffener Trennlage ,,BACHL LiquiStopp
Ls".

1. Unterkonstruktion

UK-Décher kénnen auf Massivdecken und auf leichten Unterkons-
truktionen hergestellt werden.

Bei leichter Unterkonstruktion muss der Warmedurchlasswider-
stand unter der Abdichtung R = 0,15 m2K/W betragen. Schwere
Unterkonstruktionen, wie bei Massivdecken, mussen ein Flachen-
gewicht von 250 kg/m? aufweisen. Somit wird bei kaltem Regen
eine Abklhlung der Deckenunterseite und die damit verbundene
Tauwaserentstehung verhindert.

Die Fldchen, auf denen Dachabdichtungen verlegt werden, missen
sauber, frei von Fremdkorpern sein und den gultigen Flachdach-
richtlinien entsprechen.

2. Dachabdichtung

Fir UK-Déacher mit einem Gefalle von = 2% sind alle gebrduch-
lichen Dachabdichtungsbahnen wie Bitumendachbahnen oder
Kunststoffbahnen geeignet.

Bei geringerer Dachneigung muss ein Nichtuberstauen der Styro-
dur ® - Dammung gewadhrleistet sein.

Abdichtungen auf Teerbasis bzw. I6semittelhaltige Stoffe sind fir
Umkehrdacher nicht geeignet.

3. Dachentwasserung

Da bei Umkehrdachern die Dachabdichtung unter der Damm-
schicht angeordnet ist, erfolgt die Wasserableitung ober- und un-
terhalb der Dammplatten. Aus diesem Grund sind die Dacheinldufe
mit zwei Entwdasserungsebenen erforderlich.

Es ist generell zu vermeiden dass die Ddmmplatten dauerhaft Gber-
staut werden. Die Dimensionierung der erforderlichen Dachent-
wasserung ist in den geltenden Normen geregelt.

4. Warmedammschicht

Griundsatzlich darf fir Umkehrdacher nur Styrodur © CS mit umlau-
fendem Stufenfalz in Verbindung mit BACHL LiquiStopp LS Trenn-
lage verwendet werden. Die Verlegung der Ddmmplatten erfolgt
dicht gestoBen im Verband. KreuzstoBe sind zu vermeiden. An At-
tika und sonstigen Dachanschlissen sollten die Ddmmplatten mog-
lichst genau angepasst werden.

Die Verlegung der Dammplatten erfolgt normalerweise lose, in
Ausnahmeféllen kénnen die Dammplatten auch punktweise ver-
klebt werden.

Styrodur® CS darf in Verbindung mit Bachl Liquistopp LS auch
zweilagig verbaut werden.

Generell kann bei bekiesten Umkehrdachern in Verbindung mit
der wasserableitenden und diffusionsoffenen Trennlage BACHL
LiquiStopp LS auf den sonst Ublichen Zuschlag auf den U-Wert ver-
zichtet werden. Siehe Zulassung Z-23.4-222 und Z-23.31-2079.

5. Verlegung Bachl LiquiStopp LS

Die Trennlage wird mit mind. 15cm Uberdeckung beginnend an
den Dacheinldufen verlegt. Um die Dadmmplatten vor schadlicher
UV-Strahlung zu schiitzen muss die Trennlage umgehend auf der
Styrodur ® CS Dammung verlegt werden und gegen Abheben ge-
sichert werden. Eine Nahtverklebung ist nicht erforderlich.

6. Kiesschlttung

Die Kiesschlttung hat mehrere Funktionen zu erfillen. Sie muss
zum einen das gesamte Dachschichtenpaket gegen Abheben bei
Windsog schitzen und bietet zum anderen Schutz gegen Flugfeu-
er und strahlende Warme (harte Bedachung). AuBerdem muss die
Kiesschlttung die Dammplatten gegen Aufschwimmen sichern.
Aus diesen Griinden muss die Kiesschittung Rundkies g 16/32
mind 50mm dick sein. Bei expandierten Gebdudelagen bzw. im
Rand und Eckbereichen kénnen auch hohere Schitthdhen nach
DIN EN 1991-1-4 oder analog der DIBT Zulassung erforderlich wer-
den.

Fir weitere Riickfragen steht ihnen das Team der BACHL Anwendungstechnik gerne zur Verfiigung.
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Mehr Information
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zertifiziert nach

DIN EN ISO

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts fiir einen konkreten Einsatz-

zweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhdltnisse, Gewicht u. & kdnnen sich ohne Vorankindigung
andern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Anderungen, MaBanderungen, Druckfehler und Irrtimer vorbehalten. Stand Juni 2021.

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG

Deching 3 | 94133 Rohrnbach | Tel. +49 8582 809-350 | daemmstoffe@bachl.de
www.bachl.de



